
Faltdachriss kleben 
 
 
An fast jedem Faltdach ist eine der ersten Stellen die Risse bekommen die Knickstelle am 
Anfang und am Ende des Daches. 
 
Da dieser Schaden recht häufig zu sehen ist, habe ich exakt diese Reparatur einmal 
dokumentiert. 
 
Hierbei spielt der Fahrzeugtyp keine Rolle ! 
 
Das Ergebnis ist für eine Reparatur recht ahnsehnlich ☺ 
 
 
 
Unser Opfer hat noch einen vergleichsweise harmlosen Riss. 
 

 
 
Jedoch zieht durch den Riss Feuchtigkeit in den Innenraum. 
 
Hierbei wird meist außer Acht gelassen das sich dann Schimmelsporen bilden die nicht nur 
unschön, sonder dazu auch noch Gesundheitsschädigend sind. 
 
 
 
 
 



Das hat nun aber bald ein Ende ☺ 

 
Als Erstes schneiden wir ein passendes Stück PVC zu. 

 



Dieses sollte rund 3 bis 4 cm um den Riss herum reichen. 

 
Zum Anzeichnen des Umrisses eignet sich ein Farbstift am besten (Kreide geht auch). 

 



Den Flicken mittig über dem Riss anhalten. 

 
Nun den Umriss anzeichnen. 

 



Je genauer wir arbeiten umso weniger Kleber muss nachher entfernt werden. 

 
Zum Auftragen verwenden wir am besten einen handelsüblichen Pinsel. 

 



Nun den Kleber exakt innerhalb des Angezeichneten aufbringen. 

 
Das Gleiche passiert nun mit unserem Flicken. 

 



Wichtig ist hierbei das der Flicken bis an die Ränder mit Kleber versehen ist! 

 
Nach der Ablüftzeit (ca. 3 Minuten) den Flicken mit einer Ecke beginnend aufbringen. 

 



Hierbei kräftig andrücken! 

 
So sitzt der Flicken prima. 

 



Den überstehenden Kleber mit Benzin entfernen. 

 
Dazu am besten einen Baumwolllappen nehmen. 

 



Nachdem wir den Kleber entfern haben, fehlt etwas der Glanz ☺ 

 
Den bekommen wir mit Silikon, Kunststoffspray oder Reifenpflege wieder zurück. 

 



Nun kann der Baumwolllappen nochmals verwendet werden ;-) 

 
Das sieht doch schon mal recht ordentlich aus. 

 



 
Jetzt wird noch das überstehende Material zurechtgeschnitten. 

 
Hierbei sind 3 cm Überhang völlig ausreichend. 



 
Nun kann der Überhang unter den Faktdachrahmen geschoben werden. ACHTUNG ! 
Hierfür muss natürlich der Faltdachrahmen gelöst worden sein! -->Montageanleitung nutzen! 

 



Danach können wir vorsichtig das Material unter den Rahmen schieben. 

 
So sollte es fertig ausschauen. 

 



Nun kann der Rahmen innen wieder angeschraubt werden Æ siehe Montageanleitung! 

 
Jetzt darf der nächste Regen kommen ☺ 

 



 
Das fertig reparierte Faltverdeck sollte mindestens 2 Tage nicht geöffnet werden. 
Danach ist der Kleber ausgehärtet. 
 
Wir hoffen Ihnen Anregungen und Hilfestellung zur Reparatur Ihres Fatverdeckes  
geliefert zu haben. 
 
Im Zweifelsfall lieber einen Fachmann zur Beratung hinzuziehen. 
 
Alle Rechte, insbesondere das Kopieren und Veröffentlichen  auch auszugsweise, sind 
vorbehalten! 
 
Alle vorgenannten Arbeitsschritte und Arbeitsanweisungen sind als reine Hilfestellung 
anzusehen. Für Schäden die hieraus entstehen kann keine Haftung übernommen werden. 
 
Wenn Sie Anregungen Tipps oder auch Kritik haben, schreiben Sie mir unter: 
Info@korbundsohn.de 
 
Unsere HP finden Sie unter: 
www.korbundsohn.de 
 
 
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten ☺ 


